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				SCHEDA  TECNICA

				SABBIA  P M G  ESSICCATA

				ANALISI CHIMICA

														Umidità      %     0,10   max

				Si O2		%		94,00   min						Argilloidi    %     0,40    max

				P. al Fuoco  % (1.100 °C)       0,30  max										Carbonati				assenti

														Punto di fusione      > 1.600 °C

				TECNICHE UTILIZZATE

				Analisi chimica:				Fluorescenza RX

				Granulometria:				Vibrosetacciatura a secco

				Umidità:				Essiccazione in forno a 105/110  °C

				Argilloidi				Metodo a levigazione

														ANALISI  GRANULOMETRICA

														VUOTO				RESIDUI

														MAGLIA				PARZIALI  %

														ISO 3310 - 1

														DIN  565				MIN		MAX

														mm		0.630		0.0		1.0						RESIDUO		CUMULATIVO

														mm		0.400		10.0		30.0				FONDO		0		100

														mm		0.315		10.0		35.0				0.100		0.25		100

														mm		0.200		30.0		60.0				0.125		1.75		99.75

														mm		0.160		7.0		15.0				0.160		10		98

														mm		0.125		0.0		4.0				0.200		45		88

														mm		0.100		0.0		1.5				0.315		22.5		43

																								0.400		20		20.5

														INDICE  AFA				45.0		53.0				0.630		0.5		0.5
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